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Mafie der Goldobjekte

aus dem Brandgrab der Glockenbecherkultur von Eelde, Groote Veen, Provinz
Drenthe, Niederlande:

Nr. 5727: 2,2 g; Blatt D. 0,14-0,16 mm; Fortsatz D. 0,4 mm, B. 2,8 mm; 26,66 mm

Nr. 5787: 2,38 g; Blatt D. 0,13-0,14 mm; Fortsatz D. 0,5 mm, B. 2,91 mm; B Blatt 27
mm; Riss 10,68 mm tief

Zielsetzung

Ziel der Untersuchung ist die Analyse der herstellungstechnischen Aspekte zweier
goldener Kdrbchenringe aus Eelde, Groote Veen, Provinz Drenthe, Niederlande
(Tafel 1), die am 7/7/2010 wahrend einer Ausgrabung durch die Grabungsfirma ,de
Steekproef* gefunden wurden.

Untersuchungsmethoden

Die Studie wurde mit Hilfe von optischen Geréaten durchgefihrt, eine Binokularlupe
mit 6- bis 40-facher VergroRerung und ein Rasterelektronenmikroskop.
Werkzeugspuren und Oberflachenbeschaffenheit wurden mit Makro- und
Mikrofotographie dokumentiert. Dazu diente eine Ausriustung fir Makrofotographie
von Nikon (D800 mit Micro-Niccor 60 mm) und ein Stereomikroskop mit Kamera zur
Bilddokumentation von Olympus. Zuséatzlich wurde die Studie durch die
Beobachtungen und Bilddokumente der Rasterelektronenmokroskopie unterstitzt
(siehe den Bericht von Maryse Bled-Lemarquand).

Technologische Aspekte

Gebrauchsspuren: Die beiden Schmuckstiicke aus Eelde weisen Gebrauchsspuren
an den Randern und an den erhabenen Zierelementen auf (Tafel 2). Diese Spuren
zeugen von einem langeren Gebrauch der Ohrgehénge. Sie wurden folglich nicht far
die Zeremonie der Grablegung gefertigt, sondern von der bestatteten Person
wahrend des Lebens getragen.

Herstellung: Die blattférmigen Anhénger mit bandférmigem Fortsatz sind jeweils
durch Schmieden eines gegossenen Vorproduktes hergestellt. Obwohl Gold ein
aul3erordentlich dehnbares Metall ist, versprodet es durch starke plastische
Verformung beim Schmieden. Daher mussten die Werkstiicke wéahrend der
Schmiedearbeit mehrfach zwischengegliiht werden.

Die runde bis ovale Blechplatte und der bandférmige Fortsatz sind aus einem Stlck
geschmiedet. Das gegossene Vorprodukt hatte schon in etwa das Gewicht des
spateren Endprodukts. Es sind nur geringe Spuren des Meil3elns am Blechrand zu
erkennen. Wahrend die Vorderseiten fein geschliffene und ,polierte” Oberflachen

2



aufweisen, sind die Rlckseiten matt und rau. Die raue Struktur der Ruckseiten
entspricht der rauen Oberflache steinerner Ambosse. Sie ist also das Resultat des
Schmiedens mit Steinwerkzeugen.

Die geometrische, lineare Verzierung ist aus gezogenen Linien ziseliert (Tafel 3 & 4).
Die Anordnung der Linien wurde mit einem spitzen Werkzeug angerissen,
beziehungsweise vorgezeichnet. Das Ziselieren erfolgte an beiden Exemplaren von
der Ruckseite. Als Werkzeuge wurden dabei eine Ziehpunze mit schmaler, flacher
Bahn, ein Schlagwerkzeug, vermutlich ein Schlagstein bzw. ein steinerner Hammer,
und eine weiche Schlagunterlage, etwa aus dickem Leder, verwendet. Das Ziehen
von einfachen linearen Mustern erfolgt auf dem glatten, ausgeschmiedeten Blech.

Erst nach dem Ziselieren wurden beide Werkstlicke aus Blech aufgerollt, indem man
sie um einen zylindrischen Gegenstand bog.

Reparatur: Das Exemplar Nr. 5727 liegt heute deformiert, aber intakt vor. Das Stiick
Nr. 5787 tragt dagegen einen Riss und eine Reparatur. Diese Reparatur wurde
wahrend der Herstellung notwendig, offenbar aufgrund eines Lunkers in dem kleinen
gegossenen Barren, der als Vorprodukt diente. Dabei handelt es sich um eine
Gasblase im Gussgeflge, ein Fehler, der haufig an Gussstiicken auftritt. Jedoch
kommen Lunker erst bei starker plastischer Verformung beim Schmieden an die
Oberflache. Dabei entsteht eine blattrige Struktur von zwei oder mehreren Schichten
Blech. Der Riss wurde repariert, indem beiden Seiten mit jeweils einem Loch
perforiert und vermutlich ein Draht oder ein Faden zum VerschlieBen verwendet
wurde. Die Lécher sind mit Hilfe eines konischen Dornes von der Ruckseite her
durchgeschlagen. Auf der Ruckseite bildete sich dabei ein starker Grat. Die Seiten
des Risses Uberlagern sich. Die lineare Verzierung geht ganz deutlich tber den Riss
hinweg, was darauf eindeutig darauf hindeutet, dass eine Werkstattreparatur vorliegt.

Vergleichsfunde

Korbchenringe aus Gold, die als Ohrschmuck oder Haar gedeutet werden, sind
sowohl aus der Glockenbecherzeit Westeuropas, wie auch Osteuropas Uberliefert.
Hier sollen nur einige Beispiele von Parallelen aus dem atlantischen Europa genannt
werden. Sie haben fast alle leicht unterschiedliche Umrisse und Verzierungen.
Teilweise liegen sie als flache, teilweise als aufgerollte Exemplare vor. Als
Schmuckpaare kommen sie in Grabern herausragender Personen der
westeuropaischen Glockenbecherkultur vor.

Aus den Niederlanden wurde schon in den 60-er Jahren das Bennekom das
Schmuckstick aus Bennekom als Ohrgehénge vorgestellt (Glasbergen u. Butler
1956). Zwei ausnehmende Beispiele sind die beiden Graber aus Amesbury, das
besonders reiche Grab des so genannten ,Amesbury Archers®, und das seines
Gefahrten, beide in Wiltshire in der Nahe von Stonehenge gelegen (Fitzpatick 2009).
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In beiden Bestattungen fand sich jeweils ein Paar goldener Kérbchenringe (La Niece
2007). Von den Britischen Inseln gibt es mehrere Vergleichsfunde, wie die Paare von
Blechanhangern aus Bolty Scar Camp, North Yorkshire, und aus Chilbolton,
Hampshire, oder auch die Einzelfunde aus Orbliston, Moray, Schottland, und von
verschiedenen Fundplatzen aus Irland (Tafel 8; Taylor 1980, Taf. 3; Russel 1990;
Armbruster 2000, Abb. 70; O'Connor 2004). Aus Portugal sind mindestens vier
Exemplare bekannt, wovon ein Paar aus der kinstlichen Hohle von Ermegueira,
Distrikt Lissabon, und zwei Einzelstiicke aus der Cova da Moura, Toors vedras, und
aus der gegend von Estremoz, Evora, stammen (Tafel 8) (Armbruster u. Parreira
1993, 154-159).
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Aufgerollte Form der Korbchenringe: links Nr. 5787; rechts Nr. 5727




Tafel 2

Gebrauchsspuren an den Randern und ziselierte, lineare Verzierung an der
Aul3enseite




Tafel 3

Korbchenring Nr. 5727, ziselierter Dekor



Riss, blattrige Lagen von Gold aufgrund eines Lunkers und Reparatur durch
gedornte Perforation




Tafel 5

Uberlagerung von Goldblechschichten aufgrund eines Gussfehlers, raue Oberflache
der Rickseite und riickseitige Grate an den Lochern



T —
500 pm

Perforationen von der Vorderseite und Uberlappung des Blechs an der Bruchstelle
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Ziselierte Linien innen und aul3en; Linien mit Schrotpunze gezogen an der
Innenseite; glatte Oberflache aul3en




Tafel 8

Vergleichsfunde

!

r
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Zwei Korbchenringe aus Chilbolton,
Hampshire (Needham 2000, Abb 1)

Vorder und Rickseiten der beiden Anhanger aus Ermegueira, Lissabon, und des
Einzelstiick aus Estremoz, Evora, Portugal

Anhéanger aus Orbliston, Moray, Schottland

12



